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Элементы
	Содержание,%

	Ti  титан
	   2.398  /0.100

	Cr  хром
	  15.875  /0.225

	Fe  железо
	  67.653  /0.542

	Ni  никель
	  10.489  /0.248

	Cu  медь
	   0.429  /0.048

	Mo   молибден
	   3.156  /0.141


